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Mit der Einfuhrung von vollautomatisierten Fertigungsprozessen stellte sich Anfang der
90"er Jahre dem Betreiber dieser Anlagen die Frage, wie er in die Lage gesetzt werden
kann, den gesamten Prozess mit seinen mehreren tausend Parametern und zahlreichen
Qualitditsmessungen kontinuierlich zu Uberwachen. Die Informationen missen so
komprimiert und miteinander korreliert werden, das jedem Prozessbeteiligtem zu jeder
Zeit an jedem Ort genau die Informationen bereitges  tellt werden, die er bendtigt,
um seine Entscheidungen schnell und richtig zu tref fen.

Zu diesem Zweck wurde ein allgemeines Diagnosesystem fir die Fertigung am Beispiel
der Lackierung entwickelt, welches in der Lage ist, alle anfallenden Prozess- und
Qualitdtsdaten in Echtzeit aufzuzeichnen und unterschiedlichste Analysereports zu
erstellen. Mit Hilfe dieses TQM (Total Quality Management) Systems kdnnen die
Fertigungsablaufe transparent dargestellt, vollstandig analysiert und gezielt optimiert
werden. Aufgrund der Datenflille ist es wirtschaftlich notwendig die Prozessdaten
kontinuierlich und automatisch mit Hilfe von intelligenten Analysealgorithmen
auszuwerten. Dieses automatisierte Data-Mining erlaubt es, Abweichungen im Prozess
frihzeitig zu identifizieren und zu beheben, bevor sie sich im Produktionsergebnis
niederschlagen kénnen. Hierbei ist es von entscheidender Bedeutung die gewonnenen
Prozess- und Qualitatsdaten sinnvoll miteinander zu verknipfen, um hieraus die
wesentlichen Informationen zu gewinnen und in einem entsprechenden Info-Portal allen
Beteiligten jederzeit online zuganglich zu machen.

Im Vortrag wird anhand der Erkennung von z.B. defekten Ventilen die Funktionsweise
der automatischen Prozessiberwachung dargelegt und die Visualisierung der
gewonnenen Informationen vorgestellt. Weiterhin wird der Zusammenhang der Senkung
der Fehlerrate einer Decklacklinie in Abh&ngigkeit vom Einsatz eines Uberwachungs-
systems Uber die Zeit dargestellt (s. Abbildung).
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Dem Aufwand fur die Einrichtung der automatischen Prozessiberwachung fur eine
Decklacklinie in H6he von ca. 200.000 Euro stehen in der Endausbaustufe der
automatischen Diagnose nachgewiesene Einsparungen von ca. 890.000 Euro pro Linie
und Jahr sowie ein taglicher Fertigungszeitgewinn von 0,7 h entgegen (Beispiel
Lackierung Sindelfingen).

Bei der Planung und Entwicklung des Diagnosetools wurde stets darauf geachtet, dass
es sich nicht auf einen lackierspezifischen Losungsansatz beschrankt, sondern sich auch
als centertibergreifendes Diagnose- und Informationssystem fur komplette Fabriken, also
fur Presswerk, Rohbau, Lackierung und Montage eignet, was anhand von bereits
realisierten Beispielen aus den Bereichen Presswerk und Rohbau aufgezeigt wird. In der
Montage ist eine zukinftige Anwendung als Check-Out-System denkbar. In der
Qualitatssicherung/Montage wird es bereits als ,Flugschreiber* bei der Fahrerprobung
eingesetzt.



